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MEGGLEs wasserfreie Lactose fur die
Direkttablettierung: DuralLac®H

Allgemeine Informationen

Die Direkttablettierung (DC) ist ein wichtiges Herstellungsver-
fahren in der pharmazeutischen Industrie, da sie eine schonende,
effiziente und somit kostenregulierende Produktion erméglicht.
Dabei werden idealerweise ein oder mehrere Arzneistoffe

mit Hilfsstoffen gemischt und anschlieBend zur fertigen Darrei-
chungsform kompaktiert [1, 2].

Eine Voraussetzung fur die DC und die Verwendung von moder-
nem Tablettierequipment ist, dass Arznei- und Hilfsstoff zusam-
men eine kompatible Mischung ergeben, die sich durch aus-
gezeichnete FlieBfahigkeit, geringe Segregationstendenz und
ausreichende Verpressbarkeit auszeichnet [3].

In der Arzneimittelherstellung ist die Lactose ein traditioneller
und viel verwendeter Hilfsstoff. Unmodifiziert ist dieses natlrliche
Disaccharid, wie viele andere Hilfsstoffe auch, jedoch nicht
besonders gut zur DC geeignet, die FlieB- und Verpress-
eigenschaften sind in vielen Fallen ungentgend (Abbildung 1).
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Abbildung 1: Anforderungen an FlieBverhalten und Verpressbarkeit
einer Pulvermischung unter Berticksichtigung verschiedener
Tablettiertechniken. (DC = Direkttablettierung,

WG = Nassgranulierung, DG = Trockengranulierung) [3].
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Produktbeschreibung

DuralLac®H, MEGGLEs wasserfreie Lactose, wird durch Walzen-
trocknung einer wassrigen Lactosel6sung bei hohen Temperaturen
hergestellt. Es werden wasserfreie beta-Lactose- und alpha-
Lactose-Kristalle im Verhaltnis von ca. 80 % zu 20 % gebildet.
Wahrend der Rekristallisation wird kein Wasser in das Kristallgitter
eingelagert [4]. Im Anschluss wird bis zur gewilinschten Partikel-
groBenverteilung gemahlen und gesiebt, wodurch die FlieBfahig-
keit und Verpressbarkeit optimiert wird. Regulatorisch entspricht
MEGGLEs DuraLac®H der Monographie ,Wasserfreie Lactose”
(Ph. Eur., USP-NF und JP). Da DuraLac®H ein sprédbrlchiges
und plastisches Deformationsverhalten aufweist, ist es fur die
Direkttablettierung und Trockengranulierung (Walzenkompak-
tierung, Slugging) bestens geeignet.



Regulatorische und qualitatsrelevante Informationen

DuralLac®H ist MEGGLEs Handelsname flr wasserfreie Lactose
und entspricht den aktuellen harmonisierten Monographien
,wasserfreie Lactose” in USP-NF, Ph. Eur. und JP. Die Spezifikation
und weitere arzneimittelrechtliche Dokumente kénnen unter
www.meggle-pharma.de heruntergeladen werden.

MEGGLEs neue hochmoderne Pharma-Produktionsstatte in

Le Sueur, Minnesota, operiert gemaB der GMP-Empfehlung der
IPEC-PQG (Good Manufacturing Practices Guide for Pharmaceu-
tical Excipients) und den Vorgaben des USP-NF General Chapters
<1078> GOOD MANUFACTURING PRACTICES FOR BULK
PHARMACEUTICAL EXCIPIENTS. Seit 2014 ist MEGGLE
EXCiPACT™-zertifizierter Hilfsstoff-Hersteller und -Lieferant.

In der Produktionsstatte in Le Sueur wird gemahlene alpha-
Lactose-Monohydrat und wasserfreie Lactose mit zu MEGGLE
Wasserburg dquivalenten Qualitatsstandards produziert. MEGGLE
ist Mitglied des International Pharmaceutical Excipients Council
(IPEC).

MEGGLE investiert in erheblichem MaBe in die Nachhaltigkeit
der Rohstoffressourcen, Produktionsstandards, sowie Effizienz
und ist aktiv im Umweltschutz engagiert. Um die Qualitat unserer
Produkte zu gewahrleisten, ist es MEGGLEs oberste Prioritat,
sich zu den glltigen pharmazeutischen Standards zu bekennen
und diesen auch gerecht zu werden.

international excipients
certification

Anwendung

DuralLac®H wurde speziell fur die DC entwickelt. Die nachfolgende
Abbildung zeigt die empfohlenen Anwendungsbereiche.

— Direkttablettierung
— Trockengranulierung (Walzenkompaktierung)
— Kapselfullung und Sachets

— Ausgezeichnete Verpressbarkeit

— Hohe Lagerstabilitat

— Sehr gute Rekompaktierbarkeit

— Zerfall unabhangig vom Pressdruck
— Niedriger Wassergehalt
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PartikelgroBenverteilung (PSD)

Abbildung 2 zeigt die typische PSD von DuralLac®H, ermittelt Abbildungen 3 zeigen die spezifizierte PSD nach Luftstrahl-
durch Laserbeugung. siebung. Diese Parameter sind ebenso Teil der Inprozesskontrolle
(IPO).
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Abbildung 2: Typische kumulative PSD und Dichteverteilung von Duralac® H. Zur Messung wurde folgendes Laserdiffraktometer verwendet: Sympatec®/Helos & Rodos.

Siebanalyse - wasserfreie Lactose

Lactose DuraLac®H
spezifiziert/typisch
PartikelgroBenverteilung < 45um NMT 20%/16%
Methode: Luftstrahlsiebung < 150 um 40-65%/54%
<250 um NLT 80%/83%

Abbildung 3a: Spezifizierte PSD von Duralac® H mittels Luftstrahlsiebung (hervorge-
hobenes Schriftbild). Typische Werte wurden durch kontinuierliche Inprozesskontrolle
ermittelt und dienen ausschlieBlich zur Orientierung.
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Chargenkonsistenz

Die hohe Chargenkonsistenz der Produkte grindet auf MEGGLEs
fundierter technischer Expertise in der Lactoseherstellung,
erworben innerhalb einer mehr als 60-jédhrigen Tradition. Strengste
Freigabekriterien, sowie permanente Inprozesskontrollen (IPC)
sichern Produktkonsistenz und Qualitat (Abbildung 4).

Batch-to-batch consistency - particle size distribution - anhydrous lactose
Duralac®H
Passing through 100

sieve (%)

80

60

40

N

0

Particle size (um) <45 <150 <250
Specified NMT 20% 40-65% NLT 80%
Mean IPC value (%) 15.5 54.0 83.4
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Abbildung 4: Eine konstante PSD (Luftstrahisiebung) von Duralac® H wird durch eine geringe
Lot-zu-Lot-Variabilitat verdeutlicht. Gezeigt sind Ergebnisse der Inprozesskontrollen (IPC) aller
produzierten Chargen tiber einen Zeitraum von 12 Monaten.

Isothermen

Wahrend kristalline alpha-Lactose-Monohydrat bei unterschiedli-
chen rel. Luftfeuchten einen Gleichgewichtsfeuchtegehalt
wahrend der Absorption und Desorption zeigt, zeigt wasserfreie
Lactose Hysterese, mit einem unterschiedlichen Gleichgewichts-
feuchtegehalt wahrend der Absorption und Desorption. Dieser
Prozess ist irreversibel und wird durch die Umwandlung von
wasserfreier Lactose in das entsprechende Monohydrat verursacht.
Deshalb sollten Anderungen in der rel. Luftfeuchte wahrend der
Lagerung vermieden werden. DuralLac® H wird vor unkontrollierter
Wasseraufnahme durch geeignetes Verpackungsmaterial
(Aluminium) geschitzt. Somit gewahrt MEGGLE die Stabilitat
Uber 36 Monate in ungeodffneter Verpackung.

MEGGLEs wasserfreie Lactose DuralLac® H enthalt kein Kristall-
wasser. Zudem ist wasserfreie Lactose nicht hygroskopisch und
nimmt kaum Wasser aus der Umgebung auf, selbst wenn die rel.
Luftfeuchte auf 70 % (20 °C) ansteigt. Dieses wird in Abbildung 5
durch die Sorptionsisotherme (DVS) verdeutlicht. DuraLac® H
kann fur Formulierungen eingesetzt werden, die einen niedrigen
Gesamtwassergehalt erfordern bzw. wenn hydrolysegefahrdete
Wirkstoffe geschltzt werden sollen.

Sorption isotherm (Dynamic vapor sorption at 20 °C)
Duralac®H
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Abbildung 5: Wasserdampfsorptions-/Desorptions-Isotherme (20 °C) von Duralac® H. Die Messung
wurde mittels SPSx-Tu Feuchte-Sorptions-Testsystem durchgefiihrt.
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Rasterelektronenmikroskopische Charakterisierung
(REM)

Lactose-Monohydrat und wasserfreie Lactose weisen eine unter-
schiedliche Morphologie auf. Wahrend Lactose-Monohydrat
typischerweise durch sphenoidale, monokline, , Tomahawk"-
Kristalle definiert ist, besteht wasserfreie Lactose aus Mikrokris-
tallklustern von alpha- und beta-Lactose in wasserfreier Form
(Abbildung 6). Diese charakteristische Gestalt entsteht durch
Walzentrocknung und Mahlung.

Abbildung 6: REM-Aufnahme von MEGGLEs
Duralac® H. Aufgenommen mit ZEISS Ultra 55
FESEM (U=5 kV: Au/Pd bedampft).

DuraLac®H

Funktionalitdtsbezogene Eigenschaften

FlieBverhalten

PartikelgréBe und Morphologie beeinflussen die FlieBfahigkeit
eines Pulvers. Partikel kleiner 100 um neigen durch kohasives
Verhalten zu schlechtem FlieBverhalten, wohingegen groéBere,
dichtere Partikel freien Fluss zeigen. Abbildung 7 zeigt, dass
bei DuralLac® die Beschaffenheit der Oberflachenstruktur fur
die FlieBfahigkeit wichtiger als dessen PSD ist. Aufgrund seiner
Morphologie besitzt wasserfreie Lactose eine moderate FlieB3-
fahigkeit, die sich durch Schmiermittel oder FlieBregulierungs-
mittel erheblich verbessern lasst.
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Die FlieBfahigkeit kann ebenfalls durch den Hausner-Faktor, den
Carr’s Index oder durch den Schittwinkel beschrieben werden.
Betragt der Hausner-Faktor weniger als 1,25 oder liegt der Carr’s
Index unter 20, wei3t das Pulver in aller Regel frei flieBende
Eigenschaften auf. Ein Schuttwinkel zwischen 31-35° beschreibt
eine gute FlieBfahigkeit und verschlechtert sich im Allgemeinen
mit ansteigenden Winkeln. Abbildung 8 zeigt typische , Flowabi-
lity Indices” fur DuraLac®H, mit dem Hinweis moderater FlieRfa-
higkeit von wasserfreier Lactose.

Flowability
Anhydrous lactose
Flowability index (mm)

25
20 Poor flow
15 Moderate flow

10 Good flow

5 Very good flow
Excellent flow

Duralac®H Duralac®H + 0.5% Mg-Stearat DuraLac®H + 0.5% Mg-Stearat +

0.5% Aerosil

Abbildung 7: ,Flowability Index" von Duralac® H und dessen Mischungen mit Magnesiumstearat oder
zusétzlich Aerosil.

FlieBfahigkeit

DuraLac®H - wasserfreie Lactose
Schiittwinkel Schiittdichte Stampfdichte Hausner-
© 9/ g/

Duralac®H 42 670 880

Carr’s Index
Faktor %)
1,31 24

Abbildung 8: Typische pulvertechnologische Parameter zur Beurteilung der FlieBfahigkeit von DuraLac® H.
Es wurden Methoden des Ph. Eur. herangezogen.



Compactibility
Anhydrous lactose

Verpressbarkeit
Wéhrend der Verpressung erfahrt DuraLac®H Fragmentierung,

Tablet hardness (N) die zu neuen, glatten Bindungsflachen fuhrt. Dies ist Vorausset-
400 zung fur die zuverlassige DC auch bei Verwendung von

350 Hochgeschwindigkeitspressen und fur die zielfihrende Trocken-
300 granulierung, gefolgt von Kapselftllung oder Kompaktierung.
250 Abbildung 9 zeigt, dass Tabletten, die mit DuraLac®H hergestellt
200 wurden, im Vergleich mit direkt verpressbarer agglomerierter
150 alpha-Lactose-Monohydrat, eine héhere Tablettenharte aufweisen.
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Compaction force (kN)
Tablet press: Kilian Styl’One 105ML, Tablets: @ 11.3 mm, 500 mg
DuraLac®H DC agglomerated alpha-lactose monohydrate grade

Abbildung 9: Kraft-Harte Profil von Duralac® H, im Vergleich mit direkt verpressbarer agglomerierter
alpha-Lactose-Monohyarat.

Verpackung und Haltbarkeit Verpackung und Haltbarkeit

Duralac®H . ) . Das Verpackungsmaterial entspricht den Regularien (EC)
GroBe Material Haltbarkeit Nr. 1935/2004 und 21 CFR 174, 175, 176, 177 und 178. Es wurden
Duralac®H  25kg Karton mit Aluminiuminliner 36 Monate Stabilitatstests entsprechend der ICH-Richtlinien durchgefuhrt.

Ein fortlaufendes Stabilitatsprogramm ist installiert. Abbildung 10

ibt Auskunft Gber Ver kungsgréBe, -material und Haltbarkeit.
Abbildung 10: Verpackung und Haltbarkeit von MEGGLES Duralac® H. gib usku Uber VerpackungsgroBe, aterial u altbarke
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